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1.AMAC

Boyal1 ve baskili tekstii mamullerinin kullanimlar1 sirasinda diger materyallere
sirtinmeleri sonucunda, ©zellikle beyaz ve agik renkli materyali lekelemelerinin (renk
akmasinin) belirlenmesi ve Gri Skala ile degerlendirilmesidir.

2. GENEL BILGILER

Strtinme hasligi, boyali ve baskili tekstil mamulleri renklerinin beyaz kumasla
strtilmesinde, boyasinin kumasa gecme derecesi veya kumasi Kirletmeye karsi direnmesidir.
Surtinme hasligr yas ve kuru olmak Uzere iki turlidir. Bu haslik tespiti TS 717 nolu
standarda gore yapilir. TS 717 nolu standarda gore hazirlanan deney numunelerinden her biri
sirtinme cihazimin (KROKMETRE) ceneleri arasina uzunlamasina sirtllecek sekilde
kirigiksiz gerilir. Bu cihaz diizgiin gerilmis numuneye beyaz pamuklu kumasi (refakat bezini)
belli bir basing ve birim zamanda belirli sayida esit periyotlarla siirtecek tarzda yapilmustir.
Sirtinme cihaz1 parmag: Uzerine konulan agirlik sabittir ve 900 gramdir. Bu agirlik 400
glem? lik basinca denktir. Beyaz siirtiinme kumas (refakat bezi) iizerinde meydana gelen leke
(akma) Gri Skala yardimiyla degerlendirilir.

3. DENEYDE KULLANILAN CIHAZ, ARAC VE GERECLER

- Srtinme Cihaz1 (Crockmeter-Krokmetre)
Cap1 1.59 cm olan silindir bicimli bir deney parmag: iceren ve bu parmagi 900
g hk yik altinda, dizgtin gerilmis deney numunesi tzerinde 10 cm’lik bir aralik
boyunca diz bir hatta 10 saniyede 10 defa goturip getirebilecek, el ile calisan
sirtme cihazidir. Deney cihazi Sekil 1'de gorulmektedir.

- Gri Skala (A03)

- Boyasiz pamuklu beyaz kumas (Refakat Bezi); 5x5 cm boyutlarinda, bezayagi
dokulu, orta agirlikta, hasil ve lif olmayan diger maddelerden arindirilmus, lifi
kimyasal olarak bozulmamis ve beyazlatil mistir.
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1. Yayl kilit mekanizmasi 11. Rulman

2. Zimparakagidi ve numune yeri 12. Cevirme kolu

3. Usttabla 13. Taban tablasi

4. Klavuz gubugu 14. Strtme (deney) baslig:
5. Biyel kolu 15. Plastik kiskag

6. Ust tabla sabitleme pimi 16. Tutucu igne

7. Kizak 17. Pim

8. Sayag tirnagi

9. Numarator

10. Numarator kolu
Sekil 1. Surtinme Hasl1g1 Deney Dlizenegi
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4. NUMUNE ALMA VE HAZIRLAMA

Bir deney icin; en az 14x5 boyutlarinda, kuru ve yas surtiinme haslig: tespiti icin ayri
ayri, atki yonunde iki, ¢ozgl yonunde iki adet olmak Uzere toplam dort adet numune
hazirlanr.

5. DENEYIN YAPILISI

5.1. Kuru Surtiinme Deneyi

Deney parmaginmn ucuna kuru beyaz refakat bezi yerlestirilir ve 900 g’ lik yUk altinda,
daha 6nceden cihazin tabanina yerlestirilmis olan deney numunesinin Uzerinde 10 saniye 10
defaileri geri srttltr. Bu islem ¢ozgu ve atki yoninde hazirlanmis deney numunelerine ayri
ayri uygulanir.

5.2. Yas Surtiinme Deneyi

Deney parmaginin ucuna, su ile 1slatilmis pamuklu refakat bezi yerlestirilir ve yine
900 g'lik yuk altinda, cihazin tabamna yerlestirilmis olan deney numunesinin Gzerinde 10
saniye 10 defa ileri geri surtulir. Bu islem ¢bzgl ve atki yonunde hazirlanmis deney

numunelerine ayr1 ayr: uygulanir.

6. DENEY RAPORU

Deney yapildiktan sonra "Tekstil Muhendisligi Bolumi Laboratuar Yaptirma ve
Degerlendirme ilkeleri"'ne uygun bir rapor hazirlanir. Raporun hazirlanmasinda dikkat
edilecek hususlar ve takip edilecek sira asagida verilmistir.

1. Deney raporu metni ve tablolar1 beyaz A4 kagidina bilgisayarla yazilmalidir. Karakter
blydklugl 12pt, Times New Roman veya Aria tiplerinde ve 1,5 satir araligiyla
yazilmali, sayfalar numaralandirilmalidir.

2. Deney raporu, kapak devaminda sirasiyla ve numaralandirilmis olarak “igindekiler,
Materyal ve Metod, Sonuglar ve Degerlendirme’ bélimlerinden olusmalidir.
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3. Yapilan deneyin varsa ekleri raporun son kismina konulmalidir. Deney raporu

boltimlerine ait kisaca aciklama ve drnekler asagida verilmistir.

Deney Rapor Kapag: Kapakta deney adi, deneyi yaptiran 6gretim elemanimin adi, 6grenci
adi, numarasi, bolima, deneyin yapilis tarihi, raporun teslim tarihi gibi bilgiler yer alacaktur.

Icindekiler Bolumi: Rapor icindeki boliim basliklari sayfa numaralart ile beraber
gosterilmelidir. Asagida bir 6rnek yer almaktadir.

ICINDEKILER
Sayfa No
L GIRIS ... L
2. MATERYAL VEMETOD.......ciiiiie i ee e eee i aeaeen. 3
6. SONUCLAR VE DEGERLENDIRME............coovvviviiiiiieiiieiieeneee. B

Giris Bolumu: Bu bolimde tekstil terbiyesinde haslik nedir, ne amagla haslik testleri
yapiimaktadir, yaygin olarak kullanilan testler nelerdir, haslik degerlendirmeleri nasil ve
hangi yontemlere gore yapilmaktadir, sirtinmeye karsi renk hasliginin belirlenmesi
neden 6nemlidir, sirtinme haslig1 istenen kumaslar nelerdir ve nerelerde kullanilir gibi
konulara deyinilmelidir. Ayrica, deneyin yapilis amaci, geregi/Onemi ve bu deneyden
elde edilen bilgilerin hangi durumlarda kullanilabilecegi anlatilmalidr.

Materyal ve Metod: Deneyde kullamlan deney dizenegi (cihaz, arag gereg, yardimci
madde vb.) tamtilmali, ©zellikleri ve cihazlarin calistirilmasindan bahsedilmelidir.
Deneyde analiz edilecek numunelerin  hazirlams1 agiklanmali ve varsa numune
hazirlaniginda kullanilan baska metotlar teorisiyle birlikte anlatilmalidir. Deneyin
yapilis1, deneyde uygulandig: sekliyle ancak gerekli agiklamalarla birlikte ayrintili olarak
anlatilmalidir. Bu anlatimda dikkat edilmesi gereken noktalara da yer verilmelidir.
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Sonuglar ve Degerlendirme: Degerlendirme yapilirken asagidaki gibi bir tablo
hazirlanarak sonuglar ortaya konulmali, sonuclar agisindan haslik  degerleri
yorumlanmali, bu yorumlar yapilirken kullanilan cihaz, deneyde kullamilan kumasin
Ozellikleri, deney ortam kosullar1 ve deneyi yapan Ogrencilerin gosterdikleri hassasiyet
gibi bir cok parametre de goz 6niinde tutulmalidr.

Deney Rapor Cizelges

Surtiinme Hashg
Ana
Numune Kuru Yas
Atkr | Cozgu | Atkr | COzgl
1
2
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