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A) BOBIN, CILE veya MASURADAN ALINAN iPLIKLERDE NUMARA
TAYINI

1. AMAC

Deneyin amact; bobin, ¢ile veya masuradan alinan, her tirli elyaftan imal edilen ipliklerin

numarasinin belirlenmesidir.

2. GENEL BILGILER
Deneyde, TS 244 "ipligin Numara ve Teks Degeri Tayini" adl standart esas alinmaktadhr.

Iplik numarasi, iplik inceliginin sayisal ifadesi olup; ipligin uzunlugu ile agirhg:
arasindaki iliskiyi verir. incelik yerine dogrusal yogunluk (lineer yogunluk) kavrami da

kullanilabilir. Ipligin dogrusal yogunlugu denildiginde, inceligi yani numaras: anlasilir.

Iplik numarasinin belirlenmesinde, direkt ve indirekt olmak tizere iki sistem kullanilir.

Direkt Sistem: Bu sistemde iplik numarasi, birim uzunlugun agirlig1 olarak ifade edilir, Tex

ve Denye (Denier) ile gosterilir.

Tex__: Ipligin 1000 metresinin gram olarak agirligichr.

_ Iplik Agirligi (gr) . 1000
Iplik Uzunlugu (m)

Denye : ipligin 9000 metresinin gram olarak agirhgidir.

Denye= {pl_lk Agzrlzgj (or) . 9000
Iplik Uzunlugu (m)

indirekt Sistem: Bu sistemde iplik numarasi, birim agirligin uzunlugu olarak ifade edilir,

Nm (Metric Yarns Number = Metrik Numara) ve Ne (English Cotton Yarn Number [Ne or
ECQ))) ile godterilir.

Nm : 1 gram agirhigindaki ipligin metre olarak uzunlugudur.
_ IplikUzunlugu (m)
Iplik Agirligi (gr)
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Ne . 1libre (453.6 gram) agirligindaki ipligin hank (840 yarda=768 m)
olarak uzunlugudur.

Ne= Iplik Uzunlugu (Hank = 840yarda = 768m)
Iplik Agirlig: (libre = 453.69r)

Numara sistemlerinin  birbirine  donUstirilmesinde  asagidaki  bagintidan
yararlanilabilir.
1000 _ 9000

Nm=Ne" 1,693=——=
Tex Denye

Ornek-1: 14600 m uzunlugunda ve 182 gr agirliginda olan ipligin Ne cinsinden numarasi

nedir?

Ne= Iplik Uzunlugu (Hank = 840yarda = 768m) Ne= 14600/768 _ 19 _ 475
Iplik Agirlig: (libre = 453.69r) 182/453,6 0,4 ’

Ipligin numaras: Ne 48 olarak bulunur.*

*UYARI: Iplik numara hesaplamalarinda cikan sonuclar matemetiksel kurallara gore

yuvarlanarak tamsay: sonuclari elde edilmelidir. iplik Numaralari tamsayi

cinsinden ifade edilirler.

Ornek-2: 250 m uzunlugundaki ipligin agirl1g110 gr olduguna gore, bu ipligin tex cinsinden
numarast nedir?

_ [p||k Aglrllgl (gr) 1000 Tex:ﬂ’ 1000 =40
Iplik Uzunlugu (m) 250

Ipligin numaras: 40 tex olarak bulunur.
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Ornek-3: Numarasi 30 tex olan (30 tex inceligindeki) ipligin, metrik sistemine gore inceligini

(Nm) bulunuz.

Nm= @ = @ =333 30tex =Nm 33 olarak bulunur.

Ornek-4 : Ne40inceligindeki ipligin denye cinsinden numaras: nedir?

9000 9000
Denye= ————

Ne” 1,693=
Denye 1,693 40

Ne 40 = 133 denye olarak bulunur.

Katli ipliklerde numaramin belirlenmesinde ise asagidaki bagintilardan yararlanilir.
Direkt Sistemde (Tex, Denye);

T: Katli iplik numarasi,

T1,To,.... Katlar olusturan iplik numaralar

Olmak Uzere, n katl ipligin numaras: su sekilde bulunur:

indirekt Sissemde (Nm, Ne);
N: Katli iplik numarasi,

N1, No, ... Katlari olusturan iplik numaralari
Olmak Uzere, n katl ipligin numaras: su sekilde bulunur:
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Ornek : Nm 30 ve Ne 20 inceliklerindeki iki iplikten olusan katl ipligin numarasim Nm
cinsinden bulunuz.

ot 11, 1 g6
N N, N, 30 201693
L -0,0628 N=—t =16
N 0,0628

Ornek: 45 tex inceligindeki kath iplik, aym incelikteki tg ipligin birlikte bikiilmesiyle elde

edilmistir. Buna gore tek kat ipligin inceligini (numarasini) Ne cinsinden bulunuz.

T=T+T,+T, T,=T,=T,

45=3"T, T, =T, =T, =15Tex
1,603 Ne=100 Ne=—1000 _
Tex 15" 1,639

Ipligin numaras: Ne 39 olarak bulunur.

3. DENEYDE KULLANILAN CIHAZLAR
- Numaracikrigi (Cevresi 1 metre, elektronik.)

- Hassas Terazi (Minimum %0.2 hassasiyette)

SOzU gegen terazinin ve numara ¢ikrigimin olmadigi durumda deneyin yapilis sekli
ilerideki boliimde verilmektedir.

4. NUMUNE ALMA VE HAZIRLAMA

Teslime hazir bir partiden, birim ambalgj Unitesinden (cuval, sandik v.s) ve isletmede
calisan makinadan alinacak numune sayisi TS 244'e goére belirlenir. Deney standart atmosfer
sartlarinda (20 £ 2 °C, %65 + 2) yapilir. Numuneler deneyden 6nce en az 6 saat bu sartlarda
kondisyonlanir (cile halindeki numunelerde bu siire 1 saate kadar inebilir). ipligin iki saat
araliklarla yapilan tartimlar1 arasindaki fark % 0,25'den az ise, kondisyonlama tamamlanir.
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Numune olarak alinan ve standart atmosfer sartlarinda kondisyonlanan her bobin, masura
veya cileden tex, denye veya metrik numara (Nm) tayini icin 100 m'lik; ingiliz numara (Ne)

tayini icin 120 yardalik en az 2 deney numunesi alinir.

5. DENEYIN YAPILISI

Numune olarak alinan her bobin, masura veya ¢ileden ingiliz numarasi tayini igin 120
yarda, diger numaralama sistemleri igin ise 100 m uzunlugunda iplik cikriga ¢ile halinde
sarilir. Cikriga sarim esnasinda her bobin/gile/masura icin sarim gerginligi, 400 m
uzunlugundaki ipligin agirhg: kadar olmalidir. Bu gerginlik, cikrik ile bobin/cile/masura
arasina yerlestirilecek gerginlik saglayici Unite ile elde edilir. ipligin ¢ikriga sariimasi
tamamlandiktan sonra, cileler ¢cikriktan itinali bir sekilde ¢ikarilir, bikulir ve tartiimak Gzere
ayrilir. Her cile ayr1 ayr1 hassas terazide tartilir ve terazi kadraninda okunan degerler
kaydedilir. Elde edilen degerler ile birim uzunlugun agirligi cinsinden iplik numarast
belirlenir. Saglikl1 sonug elde edebilmek icin birden fazla 6lcim yapilir. Tum 6lglim degerleri
kaydedilir.

6. SONUCLARIN DEGERLENDIRILMESI

Kaydedilen degerlerin ortalamasi ve degisim katsayisi TS 239'a gore asagidaki gibi
belirlenir.

Ortalama Deger : Y apilan 6lcim degerlerinin toplaminin 6l¢iim sayisina oranmdr.

T X Xt +X“=E§X.
n Nz
Standart Sapma

14 v
— = X'_Xz
S”\/n-lf'ill(' :

Degisim Katsayisa (CV) :  Standart sapmanin ortalama degere bolumudr.

cv=2
X
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7. DENEY RAPORU

Deney yapildiktan sonra "Tekstil Muhendisligi BOlumi Laboratuar Y aptirma ve
Degerlendirme ilkeleri"'ne uygun bir rapor hazirlanir. Raporun hazirlanmasinda dikkat
edilecek hususlar ve takip edilecek sira agsagida verilmistir.

1. Deney raporu metni ve tablolar1 beyaz A4 kagidina bilgisayarla yazilmalidir. Karakter
blytklug 12pt, Times New Roman veya Arial tiplerinde ve 1,5 satir araligiyla yazilmali,
sayfalar numaralandirilmalidir.

2. Deney raporu, kapak devaminda sirasiyla ve numaralandiriimis olarak “Icindekiler, Giris,
Deneyin Amaci, Deney Duzenegi, Deney Numunesinin Hazirlanisi, Deneyin Y apilist,
Sonuglar ve Degerlendirme”’ bolimlerinden olusmalidir.

3. Yapilan deneyin varsa ekleri raporun son kismina konulmalidir. Deney raporu
bolumlerine ait kisaca agiklama ve Ornekler asagida verilmistir.

Deney Rapor Kapagi: Kapakta deney adi, deneyi yaptiran 6gretim elemamnin ad,
Ogrenci adi, numarasi, grubu, bolimt, deneyin yapilis tarihi, raporun tedim tarihi gibi
bilgiler yer alacaktir.

Icindekiler Bolumii: Rapor icindeki bolim bashklar: sayfa numaralar: ile beraber
gosterilmelidir. Asagida bir drnek yer almaktadir.

ICINDEKILER
SayfaNo
1. GIRIS... e ]
2. MATERYALVEMETOD .. e e aes 2
3. SONUCLAR VE DEGERLENDIRME.. PG

Giris Bolumi: Kisaca Iplik numaras: tammlanmali, numarann ipligin tretimi ve ticareti

srasinda neden gok 6nemli bir kriter oldugu hakkinda bilgi verilmelidir.


http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com

Materyal ve Metod: Deneyin yapilis amaci, geregi/onemi ve bu deneyden elde edilen
bilgilerin hangi durumlarda kullanilabilecegi anlatilmalidir. Deneyde kullamlan deney
dizenegi (cihaz, ara¢ gereg, yardimca madde vb.) tamtiimal1, Ozellikleri ve cihazlarin
calistirllmasindan bahsedilmelidir. Deneyde analiz edilecek numunelerin hazirlanmsi
aciklanmali ve varsa numune hazirlanisinda kullanilan baska metotlar teorisiyle
birlikte anlatilmalidir. Deneyin  yapilisi, deneyde uygulandigi sekliyle ancak
gerekli agiklamalarla birlikte ayrintili olarak anlatilmalidir. Bu anlatimda dikkat edilmesi
gereken noktalara da yer verilmelidir.

Sonuclar ve Degerlendirme: : Deney sonucunda, bobinlerden sarilan her bir deney
numunesi icin elde edilen numara degerleri tex, denye, Nm ve Ne cinsinden olmak lzere
bir tablo halinde verilmelidir. Elde edilen bu sonuglarin ortalama, standart sapma ve
degisim katsayisi degerleri de hesaplanmal1 ve tabloda verilmelidir.

Deney Rapor Cizelges

iplik Numaras
Numune No
Tex Denye Nm Ne
1
2
Ortalama
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B) KUMASTAN CIKARILAN 1PLIGIN DOGRUSAL YOGUNLUGUNUN
TAYINI

1. AMAC
Deneyin amaci; dokunmus kumastan cikarilan ipligin dogrusal yogunlugunun

(numarasinin) belirlenmesidir.

2. GENEL BILGILER

Deneyde TS 255 "Kumastan Cikarilan ipligin Dogrusa Yogunlugunun Tayini" adli
standart esas alinmaktadhr.

Iplik numaras: ile ilgili daha 6nceki bolimde yer alan; direkt ve indirekt numaralama
sistemleri, bu sistemlerin birbirine donustirilmesi ve katl ipliklerde numaralama hakkinda
genel bilgiler, bu b6lum igin de gegerlidir.

3. DENEYDE KULLANILAN CIHAZLAR

- Hassas Terazi
- 1 metrelik metal cetvel

4. NUMUNE ALMA VE HAZIRLAMA

En az 24 saat standart atmosfer sartlarinda kondisyonlanan kumas 6rneginden, ¢tzgu
ipliklerinin numarasint tayin etmek igin farkli ¢ozgu ipliklerini iceren en az 2 adet, atki
ipliklerinin numarasint tayin etmek icgin ise farkli atki ipliklerini iceren en az 5 adet
dikdortgen serit kesilir. Kesilen tim seritler, yaklasik 50 cm uzunlugunda olmalidir. Cozgu
ipliklerine ait seritler en az 50 ¢Ozgu ipligi verecek ende, atki ipliklerine ait seritler ise en az
50 atk: ipligi verecek ende olmalidir. COzgl ve atki seritlerinin kumas Uzerinden nasil
alinacaginailiskin 6rnek bir ¢izim Sekil-1' de gorilmektedir.
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50 cm

| Atki numunesi 1 |

4
v

| Atki numunesi 2 |

Kumas

50 cm Boyu

| Atki numunesi 3 |

| Atki numunesi 4 |

| Atki numunesi 5 |

A
v

Kumas Eni

Sekil-1: Cozgu ve Atk Seritlerinin Kumas Uzerinden alinmasi

5. DENEYIN YAPILISI
Her bir seritten ilk on iplik ayrilir,

10 iplikten her biri, cetvel Uzerinde, iki ucundan elle tutulup cekilerek kivrimi
alinmak suretiyle duzeltilir ve uzunlugu cetvel Gzerinden okunarak kaydedilir. 10

iplik icin islem tekrarlanr ve ortalama alinarak, ortalama duzeltilmis uzunluk
hesaplanr.

Her bir seritten en az 40 iplik daha cikartilir.

Seritten ¢ikarilan tum iplikler (basta ¢ikarilan 10 ve sonrasinda gikarilan 40 adet
ile toplam 50 adet iplik) hep birlikte tartilir ve elde edilen sonug 50’ ye boltnerek
bir iplik icin ortalama agirlik bulunur. Bu islem her serit icin ayr1 ayr1 tekrarlanir.
Islemler esnasinda atki ve ¢bzgl seritlerinin ve elde edilen bilgilerin
karismamasina dikkat edilir.

Atki ve ¢ozgu seritleri icin elde edilen sonuclarin kendi aralarinda ortalamalari
hesaplanarak incelenen kumasin atki iplikleri igin belli bir uzunluk ve bu uzunluga
ait ortalama bir agirlik ve yine ¢ozgu iplikleri igin de belli bir uzunluk ve bu
uzunluga ait ortalama bir agirlik elde edilir.
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6. SONUCLARIN DEGERLENDIRILMESI

Ipliklerin dogrusal yogunlugu;

o = {pl-lk Agirligi (gr) . 1000
Iplik Uzunlugu (m)

formiltne gore hesaplanir.

7. DENEY RAPORU

Deney yapildiktan sonra "Tekstil Mihendisligi Bolumu Laboratuvar Yaptirma ve
Degerlendirme ilkeleri"'ne uygun bir rapor hazirlanir. Raporun hazirlanmasinda dikkat
edilecek hususlar ve takip edilecek sira agsagida verilmistir.

1. Deney raporu metni ve tablolar1 beyaz A4 kagidina bilgisayarla yazilmalidir. Karakter
blydklugl 12pt, Times New Roman veya Aria tiplerinde ve 1,5 satr araligiyla
yazilmal1, sayfalar numaralandirilmalidir.

2. Deney raporu, kapak devaminda sirasiyla ve numaralandinlmis olarak
“Icindekiler, Giris, Materyal ve Metod, Sonuglar ve Degerlendirme” boltimlerinden
olusmalidir.

3. Yapilan deneyin varsa ekleri raporun son kismina konulmalidir. Deney raporu
boltmlerine ait kisaca aciklama ve drnekler asagida verilmistir.

Deney Rapor Kapagi: Kapakta deney adi, deneyi yaptiran 6gretim elemamnin ad,
Ogrenci adi, numarasi, grubu, bolimu, deneyin yapilis tarihi, raporun tedim tarihi gibi
bilgiler yer alacaktir.

Icindekiler Bolumii: Rapor icindeki bolim bashklar: sayfa numaralar: ile beraber
gosterilmelidir. Asagida bir drnek yer almaktadir.

10
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ICINDEKILER

SayfaNo
1. GIRIS... . e ]
2. MATERYALVE METOD e e e aea 2
3. SONUCLAR VE DEGERLENDIRME.. PN |

Giris Bolumu:  Kumas formundaki tekstii mamulinun iplik numara degerinin
Ol¢lilmesine neden ve ne zaman ihtiyag duyulabilecegi konusunda bilgi verilmelidir.

Materyal ve Metot: Deneyin yapilis amaci, geregi/onemi ve bu deneyden elde
edilen bilgilerin hangi durumlarda kullanilabilecegi anlatiimalidir. Deneyde kullanilan
deney diizenegi (cihaz, ara¢ gereg, yardimci madde vb.) tanitilmali, 6zellikleri ve
cihazlarin ¢alistirilmasindan bahsedilmelidir. Deneyde analiz edilecek numunelerin
hazirlanis1 agiklanmali ve varsa numune hazirlanisinda kullanilan baska metotlar
teorisiyle birlikte anlatilmalidir. Deneyin yapilisi, deneyde uygulandig: sekliyle
ancak gerekli agiklamalarla birlikte ayrintili olarak anlatilmalidir. Bu anlatimda

dikkat edilmesi gereken noktalara da yer verilmelidir.

Sonuglar ve Degerlendirme: : Deney sonucunda, atki ve ¢ozgu iplikleri igin alinan her
bir deney numunesi icin elde edilen numara degerleri tex, denye, Nm ve Ne cinsinden
olmak Uzere bir tablo halinde verilmelidir. Elde edilen bu sonuclarin ortalama, standart
sapma ve degisim katsayisi (CV) degerleri de hesaplanmal1 ve tabloda verilmelidir. Atki
ve ¢ozgu ipliklerinde meydana gelen standart sapmalarin nelerden kaynaklanabilecegi
kisaca belirtilmelidir.

11
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Deney Rapor Cizelges

Numune
No

Cozgii Ipligi Numaras

Atk Ipligi Numaras:

Tex

Denye

Nm

Ne

Tex

Denye | Nm

Ne

Al W N|

5

Ortalama

St. sapma

Degisim
Kats (CV)

12
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